системный С40

ББК 38 строительство
после рис. 7.32
Анализ представленных данных показывает, что на зависимости 
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 можно выделить три участка, соответствующие бетонным смесям различной структуры. Точки 
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 на рис. 7.32) соответствуют границам структур: точка 
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 ( границе между литыми (1) и пластичными (2) бетонными смесями, а 
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 ( между пластичными (2) и жесткими (3) смесями. На участке, соответствующем пластичным бетонным смесям, можно выделить параметрическую точку, которую можно использовать для классификации смесей на пластичные жесткие и пластичные литые. Абсцисса параметрической точки равна: 
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=0,63. Это значение удовлетворительно совпадает со значением оптимальной объемной доли заполнителя, соответствующей получению бетона с минимальной пористостью.
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	Рис. 7.28. Схема укладки зерен неправильной формы:

а) кубическая упаковка; б) гексагональная упаковка
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Кирдык! Весь список лучше перепроверять.
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