	Вид реализации


	Преимущества
	Недостатки

	Использование первичной нанотехнологической продукции.
	– доступен широкий ассортимент наноразмерных частиц;

– накоплен определенный опыт их использования.
	– углеродные наноматериалы имеют высокую стоимость;

– необходимо решение задачи гомогенизации композиции.

	Синтез наноразмерных объектов в процессе структурообразования.
	– нет необходимости решения задачи гомогенизации;
– общность процессов, происходящих при структурообразовании строительных композитов и синтезе наноматериалов.
	– не накоплен достаточный опыт использования.

	Создание переходных слоев на поверхности дисперсных фаз.
	– нет необходимости решения задачи гомогенизации;

– доступен достаточный ассортимент прекурсоров.
	– выбор прекурсора определяется большим числом факторов.


